
Výrobce: Neuveden
Kód: 
Záruční doba: 

Cena bez DPH:  Kč
Cena s DPH:  Kč

Parametry
Označení normy: ČSN EN 1015-3 ZMĚNA A2

Třídící znak: 722400

Počet stran: 4

Vydáno: 1.12.2007

Změna / Oprava: 2

Typ změny: A2

Název: Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s

použitím střásacího stolku)

Detailní popis

    


