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Zkoušení vlivů prostředí – 
Část 2-82: Zkoušky – Zkouška XW1: Metody 
zkoušení whiskerů u elektronických a elektrických 
komponent  

ČSN 
EN 60068-2-82 
OPRAVA 1 

34 5791 

 idt IEC 60068-2-82:2007/Cor.1:2009-12 

Corrigendum 

Tato oprava ČSN EN 60068-2-82:2008 přejímá anglickou verzi opravy IEC 60068-2-82:2007/Cor.1:2009-12. Má 
stejný status jako oficiální verze. 

This Corrigendum to ČSN EN 60068-2-82:2008 implements the English version of the Corrigendum  
IEC 60068-2-82:2007/Cor.1:2009-12. It has the same status as the official version. 

ČSN EN 60068-2-82 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-82: Zkoušky – Zkouška Tx: Metody 
zkoušení whiskerů u elektrických a elektronických komponent z ledna 2008 se mění takto: 

Název ČSN EN 60068-2-82 (34 5791) Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-82: Zkoušky – Zkouška Tx: Metody 
zkoušení whiskerů u elektrických a elektronických komponent z ledna 2008 se na základě opravy  
IEC 60068-2-82:2007/Cor.1:2009-12 mění takto: 

Zkoušení vlivů prostředí – Část 2-82: Zkoušky – Zkouška XW1: Metody zkoušení whiskerů u elektrických 
a elektronických komponent 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, IČ 48135267 

Technická normalizační komise: TNK 102 Součástky a materiály pro elektroniku a elektrotechniku 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Jitka Procházková 
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IEC 60068-2-82 
(First edition – 2007) 

 
Environmental testing – 

 
Part 2-82: Tests – Test Tx: Whisker test methods 

for electronic and electric components 

CEI 60068-2-82 
(Première édition – 2007) 

 
Essais d’environnement – 

 
Partie 2-82 : Essais – Essai Tx : Méthodes de 

vérification des trichites pour les composants 
électroniques et électriques 

 
 

C O R R I G E N D U M  1  
 
 
 

 
Cover page, inside cover page, page 4 
and page 6: 

TITLE 

Instead of: 

Environmental testing – 
 

Part 2-82: Tests – Test Tx: Whisker test 
methods for electronic and electric 
components 

Read: 

Environmental testing – 
 

Part 2-82: Tests – Test XW1: Whisker test 
methods for electronic and electric 
components 

 

 

 

 

Couverture, deuxième page de couverture, 
page 36 et page 38: 

TITRE 

Au lieu de : 

Essais d’environnement – 
 

Partie 2-82 : Essais – Essai Tx : 
Méthodes de vérification des trichites pour 
les composants électroniques et 
électriques 

Lire : 

Essais d’environnement – 
 

Partie 2-82 : Essais – Essai XW1 : 
Méthodes de vérification des trichites pour 
les composants électroniques et 
électriques 
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U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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