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ČSN 
EN ISO 14341
OPRAVA 1 
05 5311 

 

Corrigendum 

ČSN EN ISO 14341 (05 5311) Svařovací materiály – Dráty pro obloukové svařování nelegovaných  
a jemnozrnných ocelí v ochranném plynu a jejich svarové kovy – Klasifikace z listopadu 2009 se opravuje 
takto: 

Tabulka 3A – Označení chemického složení (klasifikace podle meze kluzu a nárazové práce 47 J) se nahrazuje 
novým zněním. 
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Vypracování opravy normy 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Josef Vašák 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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