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pravidla pro kovové materiály 
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Corrigendum 

�SN EN ISO 17635 (05 1170) Nedestruktivní zkoušení svar� – Všeobecná pravidla pro kovové materiály 
ze zá�í 2010 se opravuje takto: 

V tabulce 3 – Všeobecn� uznávané metody pro zjiš�ování vnit�ních vad u tupých svar� a T-spoj� s úplným pr�varem, 
v �ádku „Feritické tupé spoje“, ve sloupci „Jmenovitá tlouš�ka sva�ovaného základního materiálu 8 < t ≤ 40“, se 
údaj „RT nebo (UT)“ nahrazuje údajem „RT nebo UT“. 

Vypracování opravy normy 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Josef Vašák 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n � n í :  Zm�ny a dopl�ky, jakož i zprávy o nov� vydaných normách jsou uve�ej�ovány ve V�stníku Ú�adu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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