
 © Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011 87854 
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány a rozšiřovány 
jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 77.140.20; 77.140.60  Březen 2011 

Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky –  
Část 2: Oceli pro všeobecné technické použití 

ČSN 
EN 10277-2
OPRAVA 1 
42 0160 

 

Corrigendum 

ČSN EN 10277-2 (42 0160) Lesklé ocelové výrobky – Technické dodací podmínky – Část 2: Oceli pro 
všeobecné technické použití ze září 2008 se opravuje takto: 

V článku 7.2 se ruší text druhé věty „Hodnoty uvedené v EN 10025-2 a EN 10083-2 …“ a nahrazuje se textem: 

„Hodnoty uvedené v EN 10025-2 a EN 10083-2 se mohou použít pro tepelné zpracování po tažení za studena, 
např. +C+N.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Hutnictví železa, a. s., IČ 47115998, Ing. Jan Weischera 

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel 

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Markéta Kuntová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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