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�ESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 91.010.30; 91.080.10  �erven 2011 

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – 
�ást 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti 
nap�í� tlouš�kou 

�SN 
EN 1993-1-10 
OPRAVA 2 
73 1401 

 

Corrigendum 

�SN EN 1993-1-10 (73 1401) Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – �ást 1-10: Houževnatost 
materiálu a vlastností nap�í� tlouš�kou z prosince 2006 se opravuje takto: 
 „5.2 

V �lánku 2.2 v odstavci (5) se text poznámky 2 ruší a nahrazuje tímto zn�ním: 

„POZNÁMKA 2 P�i p�íprav� tabulkových hodnot 2.3 byla použita normová k�ivka pro teplotní posun ΔTσ, která zahrnuje 
návrhové hodnoty funkce sou�initele intenzity nap�tí [K] od p�sobících nap�tí σEd a zbytkových nap�tí a obsahuje Wallin-
Sanzovu korelaci funkce sou�initele intenzity nap�tí [K] v závislosti na teplot� T. Hodnotu ΔTσ = 0 °C lze uvažovat p�i použití 
tabulkové hodnoty podle 2.3.“ 

Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: �eské vysoké u�ení technické v Praze, Fakulta stavební, I� 68407700, doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc. 

Technická normaliza�ní komise: TNK 35 Ocelové konstrukce 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Eva Míkovcová 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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