
 © Ú�ad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011 89457 
Podle zákona �. 22/1997 Sb. sm�jí být �eské technické normy rozmnožovány a rozši�ovány 
jen se souhlasem Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

�ESKÁ TECHNICKÁ NORMA 
ICS 91.100.50  Listopad 2011 

Stavební konstrukce – T�snicí hmoty – Tmely – 
Stanovení zm�n hmotnosti a objemu 
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Corrigendum 

�SN EN ISO 10563 (72 2341) Stavební konstrukce – T�snicí hmoty – Tmely – Stanovení zm�n hmotnosti 
a objemu z ledna 2006 se opravuje takto: 

V �lánku 8.2 se rovnice m�ní takto: 
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Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: I� 48135267 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Alena Krupi�ková 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 
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