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Corrigendum 

�SN EN 410 (70 1018) Sklo ve stavebnictví – Stanovení sv�telných a solárních charakteristik zasklení 
ze zá�í 2011 se opravuje takto: 

V �lánku 5.2 se vzorec (1) pro výpo�et �initele prostupu sv�tla opravuje takto: 
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Vypracování opravy normy 

Zpracovatel: IKATES, s. r. o., I� 25032836, Ing. Ji�í Stránský  

Technická normaliza�ní komise: TNK 140 Sklo ve stavebnictví 

Pracovník Ú�adu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Ladislav Rychnovský, CSc. 

 



 

 

 

 

 

U p o z o r n ě n í :  Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku Úřadu
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájem o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zaslat na e-mailovou adresu info@unmz.cz. 
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